
РАЗВИТИЕ 3D-ПЕЧАТИ



ЗАРОЖДЕНИЕ 3D-ПЕЧАТИ

Самым первым устройством для создания 3D-прототипов 
была американская SLA-установка, разработанная и 
запатентованная Чарльзом Халлом в 1986 году и 
использующая стереолитографию. Именно эта установка 
определила работу современных 3D-принтеров



ТЕХНОЛОГИЯ SLA МОДЕЛИРОВАНИЯ
(Лазерный 3D-принтер)

Метод основан на облучении жидкой 
фотополимерной смолы лазером для 
создания твердых физических моделей. 
Облучение лазером приводит к 
затвердеванию материала в точках 
соприкосновения с лучом. 



FDM ПЕЧАТЬ
(Струйный 3D-принтер)

Технология печати методом послойного 
наплавления (FDM) была разработана Скоттом 
Крампом в конце 1980-х и представлена на 
рынке компанией Stratasys, начиная с 1990. 



ТЕХНОЛОГИЯ FDM МОДЕЛИРОВАНИЯ

Экструдер перемещается в 
горизонтальной и вертикальной 
плоскостях под контролем алгоритмов. 
Сопло перемещается по траектории, 
заданной системой 
автоматизированного проектирования.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА 3D-ПЕЧАТИ
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